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1 Aufgabenstellung
Fur eine Spannbetondecke vom Typ Brespa®-Decke A20M des Auftraggebers (Hersteller)

DW SYSTEMBAU GmbH

Werk BRESPA Schneverdingen
Stockholmer Str. 1

D-29640 Schneverdingen

als durchlaufendes flankierendes Bauteil waren an einem vorgegebenen Prufaufbau in der
MFPA Leipzig die StoRstellendamm-MaRe Kgs im Bereich einer stumpf anstoRenden Gipskar-
tonstanderwand (als Trennbauteil) durch Kérperschallmessungen nach DIN EN ISO 10848-4
und -1 zu ermitteln.

2 Priifobjekte, Priifungsdurchfiihrung
Die Elemente der zu prifenden Spannbetondecke vom Typ A20M (Vollbetonquerschnitt - keine

Hohlrdume)

e 6 Stlck Spannbeton-Deckenelement L x Bx D =4,20 m x 1,20 m x 20 cm
e 1 Stlck Spannbeton-Deckenelement L x Bx D =4,20 m x 0,60 m x 20 cm

wurden am 15.10.2015 durch den Auftraggeber in der MFPA Leipzig angeliefert.

Anlage 1 enthalt das Produktdatenblatt zum Deckentyp A20M. Das Gewicht des Deckentyps
wird vom Auftraggeber mit 4,61 kN/m?, entsprechend einer flachenbezogenen Masse von
470 kg/m?, angegeben.

Die Erstellung des Prufaufbaus erfolgte Anfang Dezember 2015 durch Fachpersonal der
MFPA Leipzig. Die Messungen wurden am 07.12.2015 durchgeflhrt.

Priifaufbau
Bild 1 enthalt eine zeichnerische Darstellung sowie Abbildungen des vorgegebenen Prifauf-

baus, welcher unabhangig von seinen modalen Eigenschaften zu untersuchen war. Es handelt

sich um eine StoRstelle (T-StoR) einer durchlaufenden flankierenden Spannbetondecke, stumpf
anstoRend an eine Gipskartonstanderwand mit Metall-Doppelstdnderwerk. Die Gipskartonstan-
derwand wurde wie am Bau Ublich auf der Spannbetondecke errichtet.

Die Deckenelemente wurden auf einer elastischen Lagerung in einer Reihe mit ihren 4,2 m lan-
gen Seiten stumpf aneinander stoend angeordnet. Die StoRRfugen wurden vollstandig mit Ze-
mentmortel verfullt. Die gesamte Decke (einschl. Fugen) wurde auftragsgemal mit einer Flache
von

LxB=80mx4,2m=2336m?

montiert.

In Deckenquerrichtung (B = 4,2 m) wurde eine Gipskartonstanderwand mit folgendem Aufbau
auf der Decke aufgestellt.
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155 mm Gipskartonstanderwand:
- zweilagige Gipskartonbeplankung: 2 x 12,5 mm GKB, mit flichenbez. Masse 9 kg/m? je Lage

- 105 mm Stahlblechprofil-Doppelstanderwerk 2 x CW 50 mit 5 mm elastischen Abstandhal-
tern; 80 mm Hohlraumbedampfung aus Mineralwolle im Gefach, ldngenbezogener Stré-
mungswiderstand = 5 kPa - s/m?

- zweilagige Gipskartonbeplankung: 2 x 12,5 mm GKB, mit flachenbez. Masse 9 kg/m? je Lage

Die Mittelachse der Gipskartonstédnderwand verlief in 3,8 m Abstand von einer der beiden 4,2 m
breiten Deckenstirnseiten. An den beiden Stirnseiten der Gipskartonstdnderwand stand die
Spannbetondecke aus montagetechnischen Griinden geringfiigig Uber. Zur Lagesicherung der
Gipskartonstdnderwand wurden 2 Gurte verwendet.

Langsschnitt A-A:

/ Gipskartonstanderwand

WWWW/WW%]\

Spannbetondecke

Draufsicht: 155 / (elastisch gelagert auf Untergrund)
4150 L 3700
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F (MaRe in mm)

Bild 1: Prufaufbau
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Priifungsdurchfiihrung

Die Durchfiihrung der Messungen der StoRstellendamm-MafRe am vorgegebenen Prifaufbau

erfolgte nach

[1] DIN EN I1SO 10848-4, Akustik, Messung der Flankentbertragung von Luftschall und
Trittschall zwischen benachbarten Rdumen in Prifstanden, Teil 4, Anwendung auf Stol3-
stellen mit mindestens einem schweren Bauteil, Ausgabe Dezember 2010

in Verbindung mit

[2] DIN EN 1SO 10848-1, Akustik, Messung der Flankentbertragung von Luftschall und
Trittschall zwischen benachbarten Raumen in Prifstanden, Teil 1, Rahmendokument,
Ausgabe August 2006

Die beiden Deckenteilflaichen beiderseits der Trennwand werden nachfolgend durch die Indizes
1 und 2 unterschieden. Die Flacheninhalte betrugen bei Deckenteilflache Nr. 1 15,5 m? und bei
Deckenteilflache Nr. 2 17,4 m2.

Die Ermittlung der StoRstellendamm-MaRe Kg im Terzfrequenzband 50 — 5000 Hz erfolgte
gemaf der Gleichung:
Kee= Dy + 10 1g { 11 2/(a1'a)*® } in dB

Hierin bedeuten:

Dy richtungsgemittelte Schnellepegeldifferenz in dB
1.2 gemeinsame Verbindungslénge der beiden Deckenteilflachen und der Wand

inm
a4 aquivalente Absorptionslange der Deckenteilflache 1 in m
a, aquivalente Absorptionslange der Deckenteilflache 2 in m

Die richtungsgemittelte Schnellepegeldifferenz D, ergibt sich aus den gemessenen D,-Werten
beider Korperschalllbertragungsrichtungen

- von Deckenteilflache Nr. 1 zu Nr. 2

- von Deckenteilflache Nr. 2 zu Nr. 1
nach der Gleichung

D, = (Dy12 + Dy2.1)/2.

Hierin bedeuten:

D.1» Differenz des mittleren Schnellepegels mit Deckenteilflache 1 als kérperschall-
angeregte Sendeseite und Deckenteilflache 2 als Empfangsseite in dB

D.2s Differenz des mittleren Schnellepegels mit Deckenteilflache 2 als kérperschall-
angeregte Sendeseite und Deckenteilflache 1 als Empfangsseite in dB
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Die Messungen der Schnellepegeldifferenzen D, 4, und D, , 1 erfolgten gemaR [2], Abschn. 7.2.
Die Kérperschallanregungen erfolgten mittels Norm-Hammerwerk (stationdre Kérperschallanre-

gung).

Die Schnellepegeldifferenzen wurden aus den jeweiligen energetischen Mittelwerten Ly, und Ly,
der punktuell ermittelten Schnellepegel L, auf der Sendeseite und auf der Empfangsseite fur die
jeweilige Korperschallubertragungsrichtung ermittelt.

Dazu wurden die Beschleunigungspegel L, auf der Sende- und auf der Empfangsseite (parallel
zur Flachennormale der Spannbetondecke) mittels Beschleunigungsaufnehmern (ICP Schwin-
gungsaufnehmer Typ 608A11, Fa. PCB Piezotronics) und Mehrkanalanalysator (Harmonie
Octav, Typ 974008.7, Fa. Sinus) im Terzfrequenzband 50 — 5000 Hz aufgezeichnet.

Fur beide Korperschalllibertragungsrichtungen wurden jeweils 4 Positionen des Normhammer-
werks mit jeweils 5 zugehdorigen Aufnehmerpositionen auf der Sende- und auf der Empfangssei-
te verwendet.

Die Ermittlung der Schnellepegel L, erfolgte aus den gemessenen Werten L, nach der Bezie-
hung

L, = La + 20 dB - Ig(fo/frerz) + 10 dB
mit der Bezugsfrequenz f, von 1 Hz.

Die dquivalenten Absorptionslangen a wurden im Terzfrequenzband 50 — 5000 Hz fur die jewei-
lige Deckenteilflache anhand von 20 Kérperschall-Nachhallzeitmessungen mit folgender Glei-
chung bestimmt:

a =2,2-%SH Ts'Co (/1000 Hz)*° }
Hierin bedeuten:

S Flacheninhalt der jeweiligen Deckenteilfliche in m?

Ts Mittelwert der gemessenen Korperschall-Nachhallzeiten jeweiligen Deckenteil-
flache in s

Co Schallgeschwindigkeit der Luft in m/s

f Mittenfrequenz des jeweiligen Terzbandes in Hz

Die Korperschall-Nachhallzeitmessungen erfolgten mittels MLS-Verfahren unter Verwendung
eines Beschleunigungsaufnehmers KD 35 von Metra Radebeul, eines Echtzeitanalysator mit
Rauschgenerator Norsonic 840, eines Vorverstarkers Norsonic 1201 und eines Leistungsver-
starkers Norsonic 260 sowie eines Elektrodynamischen Schwingungserregers B & K 4810 als
Schallquelle.

Wahrend der Prifungen wurde eine Lufttemperatur von 10 °C und eine relative Luftfeuchte von
72 % gemessen.
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Zuséatzlich zu den Ke-Werten in den Terzfrequenzen wurde der Einzahlwert fir das Stof3stellen-
damm-MaR Kg; gem. [2], Anhang A durch arithmetische Mittelung der KeWerte in den Terzfre-
quenzen 200 Hz bis 1250 Hz bestimmt.

3 Priifergebnisse
Nachfolgend werden die am Prufaufbau ermittelten Prifergebnisse ausgewiesen.

Tabelle 1: Ermittelte Kérperschall-Nachhallzeiten, richtungsgemittelte Schnellepegel-
differenzen und StoRstellendamm-MalRe in Abhangigkeit der Frequenz

Terz-Frequenz Koérperschall-Nachhallzeit Ts in s richtungsgemittelte | StoRstellendamm-
frerz IN Hz Deckenteilflache | Deckenteilflache Schnellepegel- MaR Kgyin dB
1 2 differenz D, in dB
50 0,55 1,12 6,4 4,6
63 0,51 0,76 2,4 0,1
80 0,50 0,46 4,0 1,1
100 0,50 0,48 0,0 -2,3
125 0,85 0,88 0,2 0,8
160 0,87 0,79 0,8 1,8
200 0,66 0,61 -0,4 -0,1
250 0,71 0,56 0,8 1,5
315 0,51 0,48 1,1 1,4
400 0,41 0,35 1,7 1,3
500 0,33 0,31 1,1 0,4
630 0,29 0,25 22 1,3
800 0,22 0,21 3,9 2,5
1000 0,17 0,16 4,6 2,6
1250 0,15 0,13 3,9 1,5
1600 0,11 0,11 6,9 4.1
2000 0,09 0,09 9,4 6,3
2500 0,07 0,07 10,7 6,8
3150 0,06 0,05 13,1 8,5
4000 0,04 0,05 13,9 9,2
5000 0,04 0,04 17,7 12,6
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Bild 2: StoRstellendamm-Malie K in dB in den Terzfrequenzen 50 bis 5000 Hz
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Einzahlwert K im Terzfrequenzbereich 200 Hz - 1250 Hz: 1,4 dB

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die beschriebenen Prifgegenstande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeits-
nachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

Leipzig, den 18. Januar 2016

Prof. Dr.-Ing. P. Bauer Dipl.-Phys. D. Sprinz
Geschéftsbereichsleiter Arbeitsgruppenleiter M F

Dipl.-Ing. M. Busch

rsuchsingenieur

Lelpzig GmbH
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Produktdatenblatt des Auftraggebers
CONSOLIS Technisches Datenblatt

DW SYSTEMBAU A20M 200 mm BRESPA®-Decken

Passplattenbrelten

Die A20M ist besonders geeignet fir 1200 (+1 bls -7) [mm] (%25)
Einfamillen-, Reihenhauser und = 300; 450
Geschasswohnungsbau mit erhgh- g ; . . . - . 600; 750
ten Schallschutzanforderunden & 900: 1050
Hohe Einzellasten RES . . . . . L
Hohe Querkrafte S * = " % * ° s
Biegeweiche Auflagerung N 129 157 157 157 157 157 157 129

Dicke in mm 200  Schallschutz indb

Querschnittsflache in mm’ 232390  LuftR’,, fir Rohdecken gem. gutachterliche Untersuchung 54
Berechnungsdewicht kN/m’ 475  LftR, ; mitschw.Estrichgem. DIN4109,Beibl. 1, Tab. 12 58
Transportdewlcht k/m® 461 Trittl,  .q¢ fur Rondecken gem. DIN 4109, Beibl. 1, Tab. 16 71
Verbrauch Fudenverduss > C12/15 in Um (£1) 7.0 Tritt Ly eq.p Mit sChW. Estrich A L, =3008 41
2ul. Verkehrslast @, in k\N/m’, vonviegend ruhend 100  Warmedurchlasswiderstand nach obenR in m” K/W 0,100
Betanfestigkeitsklasse C 45/55 nach unten Rin m* K/w 0,100
Aufladerlange gem. DIN 1045-1/Heft 525, 13.8.4  Bavaufsichtliche Zulassungsnummer Nicht erforderlich

Statlsche Werte Auflast (kN/m?)

(2 gy +4q, ohne PlattengewlIcht)

RE| 90 A, A, Mg, Megse Vide 10 30 50 6,0 7.0 120

oben unten davon Verkehrstastentell g, =
mmfm  mmim mm kN/m KWm 0,75 2,70 5,00 1000
Bespannund {Betondeckung 35 mm) Maximale Stitzweite {m]
S08-D4 65 347 77,6 184,1 7.5 6.4 59 5.6 5.3 4.3
X454-D4 65 483 1006 auf 184,2 8.8 75 69 6,6 6,2 50
X08-D6 98 620 1223 Anfrage 186,3 9,7 84 73 6.9 6,6 54
X856-D6 98 881 1513 1749 10,2 9,0 7.6 7,2 6,8 56
Tabellenwerte gelten fiir Gleichlasten, Expositionsklasse XC1, Anforderungsklasse D und Kombinationsbeiwerten nach DIN 1055 Tab. A.2 X=0125mm
Durchbiegung bis 3 kN'm? Auflast: 1/300, Durchbiegung ab 3 kN/m* Auflast: 1/500 S=0 93mm
2u Grunde liegende Auflagerlange: @) +[ap +8a;)+[a3+433]) = 40 + & + 40 mm D=0 50mm
5t1570/1770
Unser Onlinevorbemessungsprogramm finden Sie unter www.dw-systembau.de
Aussparungsmadlichkeiten RastermaBe [mm)] ( 25)
- a= 250; 400; 560
la 1a T b= 70; 230; 400
L N o - = 160; 320
el -
4 \ d= 160; 320; 480
f<1000" L ‘\ 'S e= 20
n . d
_7,‘c I« 500_ i ! \ f=nach Absprache
\
| | : \ Statische Erfordernisse sind zu
" ledoch maximal 1/3 der Plattentinge é bericksichtigen
T Uberhéhungsdiagramm
E  Toleranz +/-(10+L/1000)
12
T e e A20M X8S6-D6
10 7—-——"""—'—_‘ - —— A20M X08-D6
8 == S~ e A20M X4S4-D4
6 | —-= \‘\ e A20M S08-D4 3
4 e N Unbelastete Platte nach 28 Tagen
2 e e, -
5 [ 7 8 9 [m]Stiitzweite
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